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Cil prace

Cilem prace bylo porovnani inicidlni sily intermaxilarnich tahti o
praméru 4,8mm (3/16 inch) a deklarované tazné sile 1,3N od 5-ti
riznych vyrobcl a urceni degradace sily tahii v ¢ase. Cilem bylo zjistit,
jestli se inicidlni sily a jejich pokles v ¢ase 1181 v zavislosti od vyrobce.

Metodika

Bylo analyzovano 100 kust elastickych tahti (po 20ti kusech z 5ti
ruznych Sarzi baleni) od 5-ti vyrobcti (Dentarum, American
Orthodontics, 3M, Orto organizers, G&H Orthodontics). Elastické tahy
po prestrec¢ingu jsme natahli na 3-nasobek klidového praméru. Na
standardizaci podminek pro konstantni natahnuti byl zhotoven 3D
model v programu ,,Rhinoceros 3D* a nasledn¢ vytisknuty pomoci
tiskarny ,,Prusa i3 MKS+“. Model s elastickymi tahy byl umistén

v inkubatoru ,,Ivoclar vivadent Cultura® o konstantni teplot¢ 37°C a
100% vlhkosti, které imitovaly prostfedi dutiny Ustni a byly zajistény
namocenou gazou v misce uprostfed inkubatoru po celou dobu méteni.
Me¢fteni jsme provadéli v asech 0, 2, 8, 24, 48 hodin silomérem od
firmy ,,ScienceCube®, ktery byl pfipojen na pienosny datalogger
,LabQuest3“ od spole¢nosti ,,Vernier®.

Vysledky

Primérné hodnoty inicidlni sily se mezi jednotlivymi vyrobci
odliSovaly. Primérné inicialni sily intermaxilarnich tahii o priméru
4,8mm (3/16 inch) jsou American Orthodontics 1,109, G&H
Orthodontics 1,124, Dentarum 1,301, 3M 1,406 a nejvétsi primérna
hodnota sily je u Ortho organizers 1,550. Analyza rozptylu prokazala,
ze se sily 1isi dle vyrobeti ve vSech ¢asech, kromé G&H Orthodontics a
American Orthodontics které jsou stejné v ¢ase 0 a 2 hodiny. V Casech
8, 24 a 48 se statisticky liSily vSechny skupiny mezi sebou. Pokles sily
neni v Case linedrni, k nejvétsimu poklesu dochazi béhem prvnich dvou



hodin. U American Orthodontics je pokles inicialni sily
intermaxilarnich tahti za prvni 2 hodiny 18,76%, G&H Orthodontics
17,74%, Dentarum 16,38%, Ortho organizers 11,74% a 3M 10,05%. Za
8, 24 a 48 hodin je pokles sily u American Orthodontics 27,88% za 8
hodin, 33,20% za 24 a 36,08% za 48 hodin; u firem G&H Orthodontics
22.24%, 25,58% a 27,49%; Dentarum 22,83%, 28,32% a 30,78%:;
Ortho organizers 16,25%, 19,62% a 21,23% a u 3M 14,90%, 20,43% a
24,79%. K nejvétsimu poklesu sily dochdzi u vyrobkia firmy American
Orthodontics ve vSech Casech.

Zavér

Primérné hodnoty sily mezi jednotlivymi vyrobci odliSovaly, proto je
podle pozadované inicidlni sily potieba vybirat nejenom velikost a typ
intermaxilarnich tahti ale 1 jejich vyrobce. Pokles sily v ¢ase se mezi
jednotlivymi vyrobci také odliSoval, proto je potfeba upravit dle
vyrobce dobu vymény tahti nebo dle pozadované délky noSeni jednoho
tahu vybrat vyrobce s danou degradaci sily.



